
 
 

 

№ 

п/п 
Наименование испытаний Единица измерений. Стоимость, руб. 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

испытаний. 

5 Сварные соединения и металлоконструкции 

5.1 Визуально-измерительный контроль  
м/п; 

стык 

От 140,00 руб. 

ГОСТ Р 55724-2013 
5.2 

Неразрушающий контроль сварных 

соединений ультразвуковым методом  
От 800,00 руб. 

5.3 
Испытание крестообразных сварных 

соединений на разупрочнение сваркой 
1 образец От 3 500,00 руб. 

ГОСТ 9454-78 

5.4 

Испытание крестообразных сварных 

соединений с нормируемой прочностью на 

срез 

1 образец От 3 500,00 руб. 

5.5 
Испытание механических соединений с 

резьбовыми и отпрессованными муфтами 
1 образец От 3 500,00 руб. ГОСТ 34227-2017 

5.6 
Испытание на растяжение стыковых 

сварных соединений 
1 образец От 2 500,00 руб. 

ГОСТ 12004-81 ГОСТ 

14019-2003 



 

2 
 

5.7 

Испытание арматуры (сварное 

соединение, полоса, балка) на растяжение, 

на разрыв 

1 образец От 2 500,00 руб. 

5.8 

Испытание арматуры на растяжение с 

определением предела текучести, 

временного сопротивления, остаточного 

удлинения 

1 образец От 2 500,00 руб. 
ГОСТ 12004-81 

ГОСТ 34227-2017 

5.9 
Определение толщины покрытия по 

металлу толщиномером 
1 образец 800,00 руб. ГОСТ 22904-93 

5.10 Испытание на изгиб 1 образец От 3 500,00 ГОСТ 14019-2003 

 

С Уважением,  

коллектив ООО «СЛ Косми» 

Тел: 8 (995) 625-20-55 

Почта: info@kosmi.spb.ru 

Сайт: kosmi.spb.ru 
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